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Uitleg bepaling aantal verificatiemonsters 
 

In BRL 2506 deel 1 resp. BRL 2506 deel 2 is de frequentie voor het aantal verificatiemonsters 
vastgelegd als: 
 

civieltechnische 
verificatiemonsters 

Basisfrequentie: 

• Minimaal 2 per breker;  

• Plus in totaal 1 extra bij >20kton; 

• En in totaal 2 extra bij >200kton. 

Tevens: 

• minimaal 2 per toepassingsgebied (dus niet per productgroep). 

Het hoogste aantal geldt. 

OPM. Sommige eigenschappen hoeven initieel slechts één keer te 
worden bepaald, andere moeten initieel twee keer worden bepaald. 
Eigenschappen die twee keer moeten worden bepaald, mogen na vier 
conforme resultaten op één keer worden gezet. Dit gaat per 
eigenschap per toepassingsgebied. Voldoet een resultaat niet, wordt 
de frequentie voor die eigenschap voor die productgroep met één 
verhoogd. 

Dit staat los van het aantal verificatiemonsters i.v.m. het aantal brekers 
en productievolume. 

milieuhygiënische 
verificatiemonsters 

Basisfrequentie: 

• Minimaal 2 per breker;  

• Plus in totaal 1 extra bij >20kton;  

• En in totaal 2 extra bij >200kton.  

Tevens: 

• minimaal 1 per productgroep (dus niet per toepassingsgebied). 

Het hoogste aantal geldt. 

asbest 
verificatiemonsters 

Basisfrequentie: 

• Minimaal 1 per breker;  

• Plus in totaal 1 extra bij >20kton;  

• En in totaal 2 extra bij >200kton.  

Tevens: 

• minimaal 1 per productgroep; 

• minimaal 1 per toepassingsgebied; 

• Géén asbestverificaties op de productgroepen / 
toepassingsgebieden asfaltgranulaat, gebonden asfaltgranulaat en 
toeslagmateriaal voor asfaltmengsels. 

Het hoogste aantal geldt. 
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